m Fortbildung - CAD|CAM

Zirkonoxid braucht Kenntnisse

U. Lohbauer
Erlangen

Die Entwicklung der computergestiitzten Restauration wurde im Wesent-
lichen dadurch beeinflusst, dass die Digitalisierung der Praparation durch
lichtoptische, Software-gefiihrte Aufnahmetechniken Datensitze generierte,
mit denen auf NC-Frasautomaten Geriiste fiir Kronen und Briicken gefer-
tigt werden konnten. Diese Technologie ermdglichte auch, polykristalline
Oxidkeramiken im subtraktiven Verfahren zu verarbeiten. Dadurch wurde
Zirkoniumdioxidkeramik (ZrO,) zum Werkstoff der Wahl fiir mehrglied-
rige Front- und Seitenzahn-Rekonstruktionen sowie fiir Suprastrukturen

in der Implantatprothetik. Uber 380 000 Restaurationen wurden 2011 in
Deutschland aus ZrO, hergestellt und eingegliedert. Der Markt wachst und
ZrO, hat das Potenzial, den Prothetikmarkt fiir festsitzenden Zahnersatz zu
dominieren.

Zur klinischen Bewdhrung wurde literaturbelegt
festgestellt, dass sich ZrO, fiir Briickengeriiste im
Front- und Seitenzahnbereich qualifiziert hat.
Nach einer fiktiv angenommenen Belastungs-
dauer von 10 Jahren konnten fiir ZrO,-Proben
sehr giinstige Dauerfestigkeiten mit Ausfall-
wahrscheinlichkeiten deutlich unter 1% nachge-
wiesen werden [9]. Dies erkldrt auch, warum in
nachfolgenden zyklischen Belastungsversuchen
(Kausimulator), die mit 3-gliedrigen ZrO,-Brii-
cken durchgefiihrt wurden, selbst bei einer mitt-
leren maximalen Kaubelastung von 500N (ent-
spricht 50kg/mm?) iiber einen extrapolierten
Zeitraum von mehreren Jahrzehnten sich das
Frakturrisiko fiir die Briicken kaum erhéht [10].
Klinisch wurden 65 3- und 4-gliedrige ZrO,-Brii-
cken {iber 7,5 Jahre beobachtet (mittlere Beob-
achtungszeit: 5 Jahre). Es wurden keine absolu-
ten Misserfolge, d.h. keine Geriistfrakturen fest-
gestellt. Langzeituntersuchungen mit 4-gliedri-
gen ZrO,-Briickengeriisten (Lava, 3M Espe) an
den Universitdten Frankfurt/M., Miinchen und
Tiibingen zeigten ebenfalls keine Gertistfraktu-
ren [2, 5, 6]. Anbetrachts der literaturbelegten
Erfahrung, dass VMK-Briicken nach 5, 10 und 15
Jahren Tragezeit Uberlebensraten von 96, 87 und
85% aufweisen [12] - also pro Jahr mit einer Ver-
lustquote von etwa 1% zu rechnen ist - erweist

sich ZrO, fiir Briickengeriiste im Front- und Sei-
tenzahnbereich als eindeutig geeignet. Auch
Freiendbriicken konnten sich in separaten Stu-
dien bislang ohne Frakturen bewdhren [3, 4].
Qualitdtsaufzeichnungen in Zahntechniklabors
ergaben eine dulerst kurze Mdngelliste fiir ZrO,
mit Geriistfrakturraten weit unter 1% im Beob-
achtungszeitraum von 4-5 Jahren. Ein Fraszent-
rum mit einer Fertigungskapazitit von {iber
1000 ZrO,-Gertisten pro Arbeitstag (!) berich-
tete, dass der Anteil der Geriistfrakturen bei ein-
gegliederten Briicken innerhalb eines mehrjdhri-
gen Zeitraums im Promillebereich liegt.

Schwachstelle Verblendung?

Ganz ungetriibt ist die klinische Erfahrung mit
Zr0, jedoch nicht. Auf dem Keramiksymposium
wiesen Referenten auf das Risiko der Verblend-
frakturen (Chippings) hin (Tab. 1). So wurden in
einigen Studien Chippings beobachtet, deren
Misserfolgsrate einen Anteil von bis zu 25% er-
reichte [8, 13]. Die Abplatzungen traten oft in-
nerhalb der ersten 3 Jahre auf[11]. Dafiir verant-
wortlich ist, dass anfanglich die ZrO,-Geriiste im
Vertrauen auf die hohe Bruchbiegefestigkeit sehr
grazil mit diinnen Wandstdrken ausgeschliffen
und dicke Verblendschichten aufgetragen wur-
den, die unter Kaudruck Opfer von Zugspannun-
gen wurden (Abb. 1). Ferner waren die WAK-
Werte (WAK=Wairmeausdehnungskoeffizien-
ten) zwischen Geriist- und Verblendwerkstoff
nicht immer optimal abgeglichen. Empfehlens-
wert ist, die Wandstdrke der ZrO,-Geriiste nicht
unter 0,8 mm einzustellen und die Geriistform
anatoform (der anatomischen Form folgend) zu
gestalten, sodass die Verblendung von den Ho-
ckern unterstiitzt wird (Abb. 2). Die hohe Kaube-
lastung ist aber auch fiir konventionelle Werk-
stoffe eine Herausforderung; so ergab eine Meta-
analyse von Studien mit 4118 metallkerami-
schen Briicken, dass nach 15 Jahren 20% Misser-
folge eingetreten waren [1]. Deshalb betonen
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Kliniker, dass in Langzeitstudien mit ZrO,-Res-
taurationen nur jene Zwischenfille aufgetreten
sind, die wir auch von der Metallkeramik in dhn-

Tab.1 ZrO,-Geriiste blieben weitgehend frakturfrei; Chippings stéren den klinischen
Erfolg (Quelle: Kern).
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nicht {ibersteigen; sie sollte nur dort verwendet
werden, wo deren dsthetische Vorteile auch be-
notigt werden. Auf starke Einziehungen zwi-
schen Briickengliedern sollte verzichtet werden,
wann immer das méglich ist.

»Heilbrand* - ja oder nein

Nun ist es so, dass im Laboralltag das ZrO,-Ge-
riist beim Aufpassen auf das Modell oftmals sub-
traktiv nachbearbeitet wird, besonders an den
Rdndern. Die durch das Schleifen mit Diamant-
instrumenten mikrofeinen ,Zerstérungen“ auf
der Geriistoberfliche bzw. deren Folgeschdden
in der Keramikstruktur sollen durch Temperung
rehabilitiert werden. Damit sind wir beim Rege-
nerationsbrand - oder auch ,Heilbrand“ genannt
- angelangt, der in der Fachwelt noch kontrovers
diskutiert wird.

Der Grund fiir das thermische Regenerieren
nach der Korrekturbearbeitung liegt darin, dass
durch das mechanische Bearbeiten der Ge-
riistoberfliche der Oxidkeramik Energie zuge-
fithrt wird. Dies kann einerseits zu Verzerrungen
des ZrO,-Kristallgitters, aber auch zu einer Pha-
sentransformation (Umwandlung des tetragona-
len Gitters in monoklin) fithren. Was bei der lo-
kalen, tetragonalen ,Rissheilung” durchaus er-
wiinscht ist, kann sich bei groRBeren Fldchen fatal
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Abb. 2 Das hockerunterstiitzende Geriist folgt der ana-
tomisch reduzierten Form und stabilisiert die Verblend-
keramik (Quelle: Tinschert).

A=adhésive Befestigung, C=konventionelle Zementierung

*bis zu 25 % zusétzliche Verblendungsfrakturen, °2,2-4,8 % Geristfrakturen

Mesiales Fragment

Vearblendkeramik

Abb. 1

Distales Fragment

Fraktur einer verblendeten ZrO,-Briicke: Das Geriist wurde palatinal eingeschliffen

(spitz zulaufende Tropfenform) und bot der Verblendung keine ausreichende Unterstiitzung.
Die liberdimensionierte Verblendschicht geriet unter Zugspannung (Quelle: Lohbauer).

auswirken (Abb. 3). Zum einen kommt es zu ei-
ner diskontinuierlichen Verdnderung des Volu-
mens, zum anderen haben die beiden Phasen
unterschiedliche WAK. Beides kann nachteilige
Folgen fiir die Verblendung haben. Deshalb ist

Abb. 3 Schédden im ZrO,-Kristallgitter durch Energie-
eintrag, ausgel6st durch unsachgeméRes Beschleifen
des Gertists (Quelle: Lohbauer).
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das Beschleifen unbedingt auf kleine Flachen zu
beschranken und mit groRer Sorgfalt durchzu-
fiihren (Laborturbine, hohe Drehzahl, Wasser-
kithlung, Feinkorndiamant, geringer Anpress-
druck, kurzzeitige Bearbeitung). Stark belastete
Teile der Restauration, z.B. Konnektoren, sollten
keinesfalls nachtrdglich bearbeitet werden.

Da ZrO, aufgrund der unterschiedlichen, indust-
riellen Herstellmethoden nicht gleich ZrO, ist,
erlaubt ein Teil der Keramikhersteller den optio-
nalen Regenerationsbrand (Straumann, Ivoclar-
Vivadent, KaVo, Sirona, VITA). So empfiehlt
Straumann folgendes Vorgehen: VT 500 °C, Auf-
heizrate 100°C/min, Brand 1000°C ohne Va-
kuum, Brenndauer 15min, keine Langzeitabkiih-
lung. Ivoclar-Vivadent: Brand 1050°C, 15min
Dauer, Langzeitabkiihlung auf 750 °C zur thermi-
schen Entspannung. KaVo, Sirona, VITA: Brand
1000 °C, 15 min Haltezeit. Die Temperung ist laut
Herstellerempfehlung dann angezeigt, wenn
eine grof¥flichige Bearbeitung des Gertiists statt-
gefunden hat, z.B. nach dem Abtrag von Hockern
oder nach Reduzierung der Wandstdrke. Wichtig
zu wissen ist, dass entstandene Mikrorisse, auch
durch Abstrahlen unter hohem Druck, durch die
Temperung nicht regeneriert werden konnen.
Andere Keramikhersteller sehen keine Erforder-
nisse fiir das thermische Regenerieren (3M Espe,
Heraeus, Nobel Biocare, Wieland). Hier gilt das
Credo, dass der ,Heilbrand“ keine Mikrorisse
oder Spriinge in der Geriiststruktur verschlie3t
- was sich oftmals Zahntechniker von der Tem-
perung erhoffen. Damit soll der Verfiihrung zu
groRflichigen Geriistkorrekturen mit anschlie-
Bender Regeneration Einhalt geboten werden,
weil bei unsachgemdRem Beschleifen Struktur-
schdden im Kristallgitter zuriickbleiben kénnen.
Demzufolge lohnt es sich also, den Verarbei-
tungshinweisen der Hersteller (Geriistkeramik
sowie Verblendkeramik) Beachtung zu schen-
ken.

... und wie steht‘s mit dem Abstrahlen?

Das Abstrahlen als MaBnahme zur Reinigung der
duBeren, zu verblendenden Geriistflichen wird
von den Keramikherstellern fast ausnahmslos
abgelehnt. Damit soll durch mechanische Bean-
spruchung keine neue Energie in das ZrO,-Kris-
tallgitter mit dem Risiko der WAK-Verschiebung
hineingetragen werden. Fiir das Geriistreinigen
ist das Abdampfen bestens geeignet und ausrei-
chend. Anders verhdlt es sich bei den nicht ver-
blendeten Innenfldchen der Krone, die aufgrund
der glatten Oberfldche keine Mikroretention auf-
weist. Andtzen mit Flusssdure (HF) scheidet aus,
weil ZrO, keine Glasphase enthdlt; somit bleibt
HF-Atzen ohne Wirkung. Um ein Retentions-
muster fiir die definitive Befestigung zu schaffen,
empfehlen die meisten Keramikhersteller (3M
Espe, Straumann/Etkon, Ivoclar-Vivadent, Sirona,

VITA, Wieland) das Abstrahlen mit einem fein-
kornigen Strahlmittel (AL,0,, 30-50pm-Korn,
1,0-2,5bar, 10-15s Dauer). Da auch hier die Ge-
fahr einer mechanischen Uberbeanspruchung
mit Schddigung des ZrO,-Kristallgitters nicht
ausgeschlossen werden kann, raten andere Un-
ternehmen vorsorglich vom Abstrahlen ab (He-
raeus, KaVo, Nobel Biocare) und empfehlen statt-
dessen eine adhdsive Befestigung (Monomer-
Phosphat) fiir den innigen Kontakt zum Rest-
zahn. Lediglich bei klinisch kurzen Kronen mit
geringer Retentionsfliche ist ein kurzzeitiges,
schonendes Abstrahlen mit reduziertem Strahl-
druck méglich. Um die Wirkung des Abstrahlens
optisch kontrollieren zu kdnnen, eignet sich der
Auftrag einer Deckfarbe (Eding-Stift); beim Ab-
strahlen erodiert die Farbe und zeigt progressiv
die behandelte Fldche.

Wie Verblendfrakturen vermeiden?

Beim partiellen Abplatzen von Verblendkeramik

auf ZrO,-Geriisten handelt es sich um die Ab-

schilferung der Keramik. Als Ursache fiir Chip-
pings gelten misserfolganfdllige Vorgehenswei-

sen in Praxis und Labor - so z.B.:

» unterschiedliches Wadrmeausdehnungsver-
halten zwischen Geriist- und Verblendkera-
mik (Werkstoffauswahl), besonders bei Ver-
wendung von Geriist- und Verblendmaterial
verschiedener Hersteller (Empfehlung: ,Im
System bleiben*)

» zu diinne Wandstdrke der Kronenkappe zu-
sammen mit zu dicken Verblendschichten
(mehr als 1,5mm Schichtstdrke ist abzuleh-
nen)

» die Gestaltung der Kronenkappe folgt nicht
der reduzierten, anatomischen Form mit Ho-
ckerunterstiitzung — Empfehlung: Geriistde-
sign anatoform, Verblendschicht reduzieren

» zu steil gewinkelte Koronarflichen der Kro-
nenkappe, dadurch geringe Abstiitzung der
Verblendung

» extensives Beschleifen des dichtgesinterten
Gertists (Modellaufpassung) und des Innen-
lumens ohne Wasserkiihlung - besonders
mit grobkérnigen Diamantschleifern - oder
mit ungeeigneten Trockenschleifkérpern

* Zugspannung in der Verblendschicht durch
wechselnde, uneinheitliche Schichtstirken

* Keramikschulter am Kronenrand ohne Ge-
ristunterstiitzung

» zu schneller Temperaturanstieg beim Hoch-
heizen zum Verblendungsbrand bzw. zu
kurze Aufheizzeit, besonders bei dickwandi-
gen, anatoformen Ger{isten

* zu kurze Abkiihlphase nach dem Sinterbrand
der Verblendkeramik

» intraorales Einschleifen der Verblendung
ohne Wasserkiihlung, evtl. mit grobkérnigen
Diamantschleifern, anschlieBend keine
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Oberfachenpolitur oder keine Wiederholung
des Glanzbrands

Folgende Empfehlungen fiir die Verwendung von
ZrO, fiir Kronen und Briicken und zur Vermei-
dung von Verblendfrakturen sind von den Ker-
mikherstellern erarbeitet worden:

Als Design der Prdparationsgrenze wird die
ausgeprdgte Hohlkehle zur Abstiitzung des
Kronenrandes empfohlen. Eine Tangential-
prdparation, die Zugspannungen auslost, ist
kontraindiziert.

Das Geriistdesign soll der anatomisch redu-
zierten Form der Krone folgen (verkleinerte
anatomische Zahnform, evtl. Zuriickschlei-
fen mit Cutback-Technik) und hierbei die H6-
ckerform unterstiitzen.

Gertiste fiir Frontzahnkronen sollen eine Mi-
nimalwandstarke von 0,3-0,7 mm aufweisen.
Seitenzahnkronen erfordern Wandstdrken
von mindestens 0,5-0,7 mm.
Verbinderstellen im Frontzahn brauchen als
Querschnittsfliche 7-9 mm?, bei mehrgliedri-
gen Briicken 7-12 mm?, abhdngig von der An-
zahl der Einzelglieder und Zwischenglieder.
Verbinderstellen im Seitenzahn benoétigen
8-12mm? bei mehrgliedrigen Briicken
9-12mm?, abhingig von der Anzahl der Ein-
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zelglieder und Zwischenglieder. Besonders
Zwischenglieder und Freiendglieder erfor-
dern 12mm?.

Nachtrdgliches Einfarben der Geriiste mit
Infiltrationslésung (dentinfarbig) und an-
schlieRende Trocknung und Sinterung; bes-
sere Ergebnisse in der Farbhomogenitdt und
Konsistenz bieten industriell voreingefarbte
Blanks.

Die Nachbearbeitung der Geriistoberfliche
im dicht gesinterten Zustand muss méglichst
vermieden oder zumindest so schonend wie
moglich und kleinflachig durchgefiihrt wer-
den. Zur Nachbearbeitung wird die Labortur-
bine mit Wasserkiihlung empfohlen. Dia-
mantkorngroRe <30um und geringer An-
pressdruck. Die Verwendung von zu groben
Schleifkérpern (> 100um) wirkt sich negativ
auf die Festigkeit aus. Bei der trockenen Be-
arbeitung muss ausdriicklich auf die Verar-
beitungshinweise der Materialhersteller ge-
achtet werden. Nicht alle Schleifkérper sind
zum Trockenschleifen geeignet.

Fiir eine eventuell geplante Warmebehand-
lung des manuell nachbearbeiteten Geriists
(,Regenerationsbrand“) ist unbedingt die
Empfehlung des jeweiligen ZrO,-Herstellers
zu beachten.
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* Die Reinigung der Geriistoberfliche durch
Abdampfen ist moglich, ebenso der Kronen-
innenfldachen.

* Fiir ein Abstrahlen des Kronenlumens (Kle-
befldche) mit Korund (ALO,) muss die Verar-
beitungsvorschrift des jeweiligen ZrO,-Her-
stellers beachtet werden. Generell wird als
Korngrofde 30-50um genannt. Strahldauer
kurz, hochstens 10-15s; Empfehlung: 30-
50um-Korn, 1,0-2,5bar. Vorsicht im Rand-
bereich; Auflenflichen werden nicht abge-
strahlt.

* Auch bei adhdsiver Befestigung kann das Ab-
strahlen der Kroneninnenflichen sinnvoll
sein (ALO,-Korn 30-50um, 1,0-2,5bar,
kurze Strahldauer). Bitte Herstellerempfeh-
lung beachten.

« Die Kalibrierung des Hochtemperatur-Sin-
terofens muss in festen Intervallen vorge-
nommen werden, um exakte Brenntempera-
turen auf Dauer zu gewdhrleisten.

+ Die Konditionierung der ZrO,-Oberfldche
durch Liner und Opaquermassen ist moglich,
sofern der ZrO,-Hersteller dies ausdriicklich
erwdhnt.

» Die Geriistsinterung (Aufheizphase, Brenn-
fiihrung, Haltezeiten, Abkiihlphase) hat nach
Vorgaben des jeweiligen Herstellers (ZrO,,
Sinterofen) zu erfolgen.

* Grundsdtzlich sollten intraoral keine um-
fangreichen Einschleifarbeiten durchgefiihrt
werden.

» Intraorales Einschleifen erfolgt mit Feinkorn-
diamant unter Wasserkiihlung.

*  Wenn die Restauration probeweise einge-
setzt wurde und Einschleifarbeiten erforder-
lich waren, ist eine sorgfdltige Politur erfor-
derlich, idealerweise auch die Erneuerung
des Glanzbrands.

Um spdtere Frakturen der Verblendschicht auf
Zr0,-Geriisten zu vermeiden, werden als zusdtz-
liche MaBnahmen empfohlen:

* Beim Verblenden die Zuriicknahme der Tem-
peratur-Steigrate im Brennofen, besonders
bei groRen und dickwandigen Objekten. Ein
schnelles Aufheizen und Abkiihlen ist zu ver-
meiden (bitte Herstellervorschrift beachten).

+ Entspannungskiihlen“ nach dem letzten
Sinterbrand zum Abbau von Spannungen am
Interface Geriistkeramik/Verblendung.

* Polieren der Verblendung nach dem intra-
oralen Einschleifen, besser noch eine Wie-
derholung des Glanzbrandes.

Fazit

Verblendfrakturen bei Kronen und Briicken sind
generell kein neues Problem; auch auf VMK-Res-
taurationen wurden iiber Jahrzehnte Chippings
beobachtet. Mit der Verbreitung von ZrO,-Re-

konstruktionen traten Verblendfrakturen ver-
mehrt auf. Dies wurde dadurch ausgelost, dass
die hohe Festigkeit des Geriistwerkstoffs anfing-
lich fiir diinne Wandstarken genutzt wurde. Fer-
ner waren die WAK-Werte der Verblendkerami-
ken nicht auf die WAK der ZrO,-Geriiste abge-
stimmt. Dick aufgetragene Verblendschichten
und mangelnde Hockerunterstiitzung fithrten zu
Zugspannungen in der Verblendstruktur - und
somit zu einem erhdhten Frakturrisiko. Seit die
vorstehend genannten Empfehlungen zur Bear-
beitung von ZrO, und der addquaten Verblend-
keramik Eingang in die Praxis gefunden haben,
sind Ereignisse mit Chippings auf einen deutlich
niedrigen Wert abgesunken, der sich kaum von
VMK-Arbeiten unterscheidet.
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