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Hybridkeramik —
Fraktur-Resistenz durch Elastizitat?

Verbundsysteme aus Keramik und Polymer
bietet neue Optionen

Autoren_Dr. med. dent. Alessando Devigus, Manfred Kern

Klinischer Fall:
Frontzahn-Veneers aus
Hybridkeramik

Abb. 1a_ Ausgangssituation fiir
Bisserhdhung und SchlieBen eines
Diastemas mit Hybridkeramik
(VITA Enamic).

Abb. 1b_ Minimalinvasive
Voll-Veneers regio 13—23 nach der
Eingliederung.
Quelle: Dr. Andreas Kurbad
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_Hybrid - das klingt nach neuen Technologien in der
automobilen Antriebstechnik. Der Begriff bedeutet
bei Wikipedia (Google) ,etwas Geblindeltes, Gekreuz-
tes oder Gemischtes" und hat griechische Wurzeln.
Die generelle Besonderheit liegt darin, dass die zu-
sammengebrachten Elemente fiir sich schon Losun-
gen darstellen, durch das Zusammenbringen aber
neue erwlnschte Eigenschaften entstehen kdnnen.
Von dentalen Restaurationswerkstoffen haben wir
gelernt, dass besonders Silikatkeramik schmelzahnli-
che Eigenschaften und somit eine natiirliche Asthetik
bietet. Polymere kennen wir aus der Flillungstherapie
(Komposit), die sich mit glaskeramischen Fillkérpern
zur Versorgung von mehrflachigen Kavitaten qualifi-
ziert haben. Keramik und Kunststoffe haben ihre

festen Einsatzgebiete, enthalten unterschiedliche
Eigenschaften. Aber - zurlickzum Hybrid - kdnnen Sie
auch zusammen gehen, eine Synergie bilden?

AufderJahrestagung der Deutschen Gesellschaft fiir
Computergestltzte Zahnheilkunde (DGCZ) erinnerte
Prof. Werner Mormann, Ziirich, dass die vollkerami-

sche Behandlung mit Digitaleinsatz zu einer weltweit
akzeptierten Therapieldsung geworden ist. Neben
den bewahrten Silikat- und Oxidkeramiken fiir die
konservierende und prothetische Versorgung posi-
tioniert sich neuerdings die Hybridkeramik, die den
asthetischen und biokompatiblen Nutzen der Sili-
katkeramik mit den elastischen Eigenschaften des
Kunststoffs verbindet. Die Hybridkeramik, z.B. VITA
Enamic, basiert auf einer dualen Keramik-Polymer-
Netzwerkstruktur. Der Keramikanteil besteht zu 86
Prozent aus einem gitterahnlichen, dreidimensio-
nalen Gerlst aus Feldspatkeramik. In die offene
Keramik-Struktur sind werkseitig 14 Prozent Poly-
meranteil eingebracht, die mit der Keramik einen
adhasiven, interpenetrierenden Verbund bildet. Mit
einem Elastizitdtsmodul von 30 GigaPascal (GPa)
besitzt der Werkstoff jene Elastizitat, die zwischen
Schmelz und Dentin liegt. Die Biegebruchfestigkeit
betrdgt 144 MegaPascal (MPa). Deshalb kann diese
.elastische Keramik" hohe Kaukrafte kompensieren,
ohne Frakturen auszulésen. Der Werkstoff kann mit
dinnen Wandstarken ausgeschliffen werden - Res-
taurationsrander bis zu 0,3 mm bei hoher Kanten-
stabilitat.

Der weitere, ,zahnschonende" Nutzen besteht darin,
dassdie hybridkeramische Restauration, z.B.ein Inlay
oder Onlay, langfristig in situ eine schmelzdhnliche
Abrasion zeigt. Die Attrition der Okklusalflache ver-
lduft,parallel"mitder natiirlichenZahnhartsubstanz.
Hohenunterschiede durch Kanten, wie sie bei der
abrasionsresistenten Keramik entstehen knnen und
in 4- bis 5-jahrigen Intervallen ein intraorales
Schleif-Polieren” erfordert, treten nicht ein. Die Hy-
bridkeramik eignet sich auch fiir minimal-invasive
\Voll-Veneers sowie fir Frontzahnkronen (Abb. 1-7);
die asthetischen Eigenschaften sind aufgrund des
warmen Farbtons ausgezeichnet; Individualisierung
mit Malfarben ist moglich.

Vor der Befestigung sind Riickstande (Schleif- und
Schmierfliissigkeit) durch Absprayen oder Ultraschall



von der Hybridkeramik zu entfernen. Als Grundlage
fir die Retention eignet sich das Aufrauen mit Dia-
mantschleifer, Abstrahlen mit Al,0,-Korn (max.
50 um, Strahldruck bis 1,0 bar). AnschlieBend erfolgt
dasextraorale Atzen mit 5 Prozent Flusssiure-Gel (HF.
Dauer 60 sec). Die Saureriickstande werden mit Spray
oder Dampfstrahler, alternativ im fettfreien Ultra-
schallbad (Aqua dest) entfernt. Zur Individualisierung
der Qberfldchen eignen sich lichthdrtende, metha-
acrylatbasierte Komposite mit niedriger Viskositdt
(z.B. Tetric EvoFlow, Ivoclar-Vivadent; Filtek Supreme
XTE Flowable, 3M Espe; Clearfill Majesty Flow,
Kuraray), zusammen mit geeigneten Haftvermittlern
zur Konditionierung. Ferner konnen auch Verblend-
komposite extraoral aufgetragen werden (z.B. VITA
VM LC).

Bei der Eingliederung des Veneers (klinischer Fall
Devigus) kamangewirmtes, lichthirtendes Komposit
(2250, 3MEspe) und Syntac Classic (Ivoclar) zum Ein-
satz, fir die Krone dualhdrtendes Komposit (Multi-
link). Die Oberflachen wurden mit Feinkorn-Diamant,
Polierscheiben (Soflex) und Gummipolierkdrpern
(Enamic) bearbeitet.

In Abrasionstests zeigte die Hybridkeramik einen
.physiologischen” Substanzverlust auf der Restaura-
tion sowie eine geringe Attritionswirkung auf dem
Zahnschmelz des Antagonisten. Kausimulationen in
Ziirich zeigten nach 1,2 Millionen Zyklen Attritions-
verluste von 46 um auf der restaurierten Okklusions-
flache und 27um am Antagonisten. Im Zahnbirsten-
Abrasionstest blieben Politur und Glanz sehr gut
erhalten. Die Hybridkeramik zeichnet sich neben der
Elastizitat und der geringen Attrition der Zahnhart-
substanz durch die kiirzeste Verarbeitungszeit aller
untersuchten Materialienin der MCXL-Schleifeinheit
(Cerec) aus.

Indiesem Zusammenhang ging Mérmann auf Attri-
tionsverluste verschiedener Restaurationswerk-
stoffe ein. Als physiologischen Substanzabtrag in
Jwo-Body Wear"- Kausimulationen wurden auf Pro-
ben aus exzidiertem Molaren-Zahnschmelz 42 ym
und auf dem Zahnschmelz des Antagonisten-Ho-
ckers 54 um Abtrag festgestellt. Bei Hybridkeramik-
und Nanokomposit-Proben betrug die Attrition
48 um und auf dem Antagonistenschmelz 25-30 um

(VITA Enamic, LAVA Ultimate). Aufgrund der héheren
Harte zeigen Silikatkeramiken im Kaukontakt gerin-
gere Abrasionswerte (Feldspat 24 um, Lithiumdisili-
kat 33 um). Dafir ist der Abtrag auf dem Antagonis-
ten-Hocker héher (Feldspat 38 pm, Lithiumdisilikat
62 um).

_Nanokomposit widersteht
hohen Kaubelastungen

Den Vorteil der elastischen Eigenschaften nutzt auch
das Nanokomposit, vom Hersteller ,Nanokeramik"
genannt (Paradigm, LAVA Ultimate, 3M Espe). Diese
Produkte enthalten neben Siliziumoxidfiller (Korn-
gréBe 20 NanoMeter, nm) auch Zirkonoxid-Feinst-
partikel (4-11 nm) in einer Polymermatrix. Der Unter-
schied zueinem Kompositliegtin derVerwendung der
Nanotechnologie. Die keramischen Fiillkdrper beste-
henausmonodispersen, nichtaggregierten und nicht
agglomerierten Nanopartikeln sowie aus Nanoclus-
ter aus Zirkoniumdioxid-Siliziumoxid. Die Polymer-
matrix ist abrasionsbestandiger als herkdmmlicher
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Klinischer Fall:
Veneer und FZ-Krone
(VITA Enamic)

Abb. 2_ Approximale Karies und
Fraktur am Zahn 11, insuffiziente
VMK-Krone regio 21.

Abb. 3_ Préparation fiir ein Veneer
Zahn 11 und fiir Vollkrone Zahn 21.
Aufgrund der schwierigen Biss-
verhéltnisse (Angulation, Bruxismus)
ist Hybridkeramik als Restaurations-
werkstoff (VITA Enamic) geplant.

Abb. 4_Einzeichnen der
Préparationsgrenzen im virtuellen
Modell.

Abb. 5_ Konstruktion von Veneer und
Krone.

Abb. 6_ Konstruktionsvorschlag

von bukkal. Die Zahnformen werden
harmonisch angeglichen.

Bildquelle 2-7:
Dr. Alessandro Devigus
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Abb. 7_ Ergebnis der Restauration
mitindividualisierter Textur.

Das Diastema wurde geschlossen.
Die Hybridkeramik hat eine
natiirliche Transluzenz.

Abb. 8_ Hochglanzpolierte Krone aus
Nanokomposit. Quelle: 3V Espe

Abb. 9_ Hybridkeramik widersteht
hohen Kaubelastungen

(in-vitro Test).

Quelle: Fasbinder/3MEspe

Klinischer Fall mit LAVA Ultimate

Abb. 10_ Ausgangssituation —
Insuffiziente Glaskeramik-Teilkrone
Zahn 6, Fraktur distal.

Abb. 11_ Préparation fiir eine
Teilkrone aus Nanokomposit.

Abb. 12_ Monolithisch ausgeschlif-
fene Krone aus LAVA Ultimate (nur
poliert), befestigt mit Scotchbond
Universal und RelyX Ultimate.

Bildquelle 10-12:
Dr. Gunnar Reich, Miinchen
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Abb.9

Kunststoff. Dadurch hat der Werkstoff eine hohere
Festigkeit, ist weniger verschleiBanfallig und ist gut
polierbar.

Prof.DennisJ. Fasbinder, Universitat of Michigan, Ann
Arbor[USA, berichtete von seinen langjéhrigen Erfah-
rungen mitdem subtraktivschleifbaren Nanokompo-
siten. Nanokompositist nicht HF-atzbar, Retentions-
flichen missen sandgestrahlt (Al,0; 50 um, 2 bar
Druck), die Restauration silanisiert und adhésiv be-
festigt werden. Fur die Politur benutzt Fasbinder
Baumwollscheiben, durchsetzt mit feinkdrnigem
Aluminiumoxid (Abb. 8). In-vitro Ergebnisse bei Belas-
tung bis zum Bruch belegen, dass der Bruch bei
Nanokompositim Vergleich zu Keramik zeitverzogert
eintritt. Eine 10jahrige in-vivo Studie, die auch Feld-
spat-Inlays enthielt (VITA Mark 1), zeigte keine Unter-
schiede in der klinischen Performance. Postoperative
Sensibilisierungen wurden nichtbeobachtet. AlsIndi-
kationen fiir Nanokomposit empfehlen sich laut Fas-
binder Inlays, Onlays, Endo-Inlay und Endo-Kronen
mit zirkuldrer Hohlkehl-Fassung der Restzahnsubs-

tanz (circumferential ferrule design). Adhasiv befes-
tigte LAVA Ultimate Nanokomposit-Inlays und -Kro-
nen wurden mit Silikatkeramik-Restaurationen (Em-
press CAD) verglichen. Beide Systeme zeigten sich
nach einem Jahr klinisch unauffdllig. Im Zahnbr-
sten-Abrasionstest erfuhr das Nanokomposit einen
starkeren Abtrag als die Silikatkeramik. Bei in-vitro
Versuchen zeigte sich, dass LAVA Ultimate unter ho-
her Belastung mehr Stress ohne Fraktur absorbieren
kann als Silikat- und Lithiumdisilikatkeramik (Abb. 9).
Diesqualifiziertdas Nanokompositlaut Fasbinder be-
sondersfurimplantatgetragene Kronen. Diese Supra-
strukturenzeigten, wennausSilikatkeramik gefertigt,
bisher eine Neigung zu Frakturen unter Kaudruckbe-
lastung,ausgeldstdurchdie geringe Eigenbeweglich-
keitunddie verminderte Taktilitdt der osseointegrier-
ten Implantatpfeiler.

AbschlieBend kann restimiert werden, dass Hybrid-
keramik und ,Nanokeramik" in der restaurativen
Zahnversorgung die Vorteile von Keramik und Kunst-
stoffverbinden und zusatzlich einen weiteren Nutzen
schaffen. Die langfristige Bewahrung ist noch durch
klinische Langzeitstudien zu erbringen._
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