Auf dem 7. Keramiksymposium der Arbeitsgemeinschaft fiir Keramik in der Zahnheilkunde (AG Keramik) gab
Prof. Ralf Janda, Universitat Diisseldorf, im Rahmen eines Uberblicks iiber die aktuellen Vollkeramiksysteme
und deren Praxiswert auch einen Einblick in die Friihzeit der Vollkeramiken. Der Diplom-Chemiker war schon
an der Entwicklung der GieBkeramik in den 80er-Jahren beteiligt und konnte deshalb auch die
Herausforderungen darstellen, die damals die Anfangsjahre der Vollkeramik begleiteten.

Neue Vollkeramiken
fiir Kronen ohne
Verblendung - Status wo?

rst die Einfiihrung der Adhasivtech-

nik qualifizierte die laborgepresste

Silikatkeramik zur Herstellung dau-

erhafter Inlays und Onlays. Die
nachfolgende, leuzitverstérkte Silikatkeramik
ermdglichte im Pressverfahren hergestellte
Kronen mit hoher Asthetik fiir den Front-
zahnbereich und fiir Pramolaren (Empress).
Zur Verarbeitung in computergesteuerten
Frasautomaten kamen in den 90-ern und
danach schleifbare Silikatkeramik-Blanks, die
aufgrund ihrer industriellen Herstellung iiber
eine homogene Kornstruktur und iiber eine
gesteigerte Festigkeit verfiigten (Mark 1/11,
ProCAD. Triluxe, Multishade). Damit wurde
es moglich, Restaurationen nach reproduzier-
baren Standards in hoher Qualitat herzustel-
len. Klinische Studien belegen inzwischen,
dass CAD/CAM-gefertigte Silikatkeramikver-
sorgungen die Uberlebensrate von laborge-
schichteten Inlays aus Sinterkeramik deutlich
dominieren und hinsichtlich ihrer Langlebig-
keit den , Goldstandard” von Gussrestaura-
tionen erreicht haben.

Die Einfiihrung der Oxidkeramiken (Alumini-
umoxid, Al;03 und Zirkonoxid, Zr0,) ermdg-
lichten den Einsatz der Vollkeramik fiir Kro-
nen und Briicken in kaulasttragenden Area-
len. Aufgrund der hohen Strukturdichte sind
sie eher opak; deshalb werden die Geriiste
aus asthetischen Griinden aufbrennkeramisch
verblendet. Al,03, ob glasinfiltriert (/n-Ce-
ram) oder pressgesintert (Procera), hat trans-
luzierende Eigenschaften und ist deshalb
auch fiir die héheren Asthetikanforderungen
im Frontzahnbereich und fiir Prémolaren ge-
eignet. /n-Ceram nimmt hierbei eine Zwischen-
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PRINZIP - EIN BEITRAG
ZUR KOSTENSENKUNG

stellung zwischen den Silikatkeramiken und
den polykristallinen Oxidkeramiken ein, denn
sie verfiigt durch das Infiltrationsverfahren
tiber einen Glasanteil. Diese Glasmatrix macht
zwar nur einen geringen Teil des Gefiiges
aus, pragt aber die optischen Eigenschaften.
Infiltrationskeramiken differenzieren sich
einerseits durch die Partikeldichte sowie Fes-
tigkeit und andererseits durch die Transpa-
renz. Hierfiir stehen indikationsspezifische
Werkstoffe mit Biegefestigkeiten von 400
MPa (Spinell), 500 MPa (Aflumina) und 600
MPa (Zirconia) zur Verfiigung. Alle Infiltra-
tionskeramiken haben den Vorteil, dass sie
nach der Formgebung maBhaltig sind, also
genau dem Modell entsprechen, und auch
beim Infiltrieren keinen Schwindungprozess
durchlaufen. Dies erleichtert das Aufpassen
des Gerlists auf dem Meistermodell zur Prii-
fung der Passgenauigkeit vor der Weiterver-
arbeitung.

Substanzschonende
Praparationstiefen

Zr0, — unabhangig, ob als Griinling (Cercon,
Everest ZS, inCoris, Lava, Vita In-Ceram VZ,
Zeno) oder dichtgesintert gefrast (OCS, Eve-
rest ZH) oder pressgesintert (Procera Zirco-
nia) verarbeitet — hat sich fiir Kronen- und
Briickengertiste im Seitenzahngebiet durch-
gesetzt. Mit der Formgebung durch die CAD/
CAM-Konstruktion und das computerge-
stiitzte Ausfrasen hat die Zr0;-Verwendung
einen erheblichen Anschub erfahren. Hin-
sichtlich der asthetischen Gestaltung lasst
sich die reinweiBe Geriistfarbe dentinfarben
ohne FestigkeitseinbuBe kolorieren und den

natiirlichen Gesamtfarbeindruck vertiefen.
Durch diese Vorgehensweise kann die Ver-
blendschicht diinn gehalten werden. In der
Konsequenz wird so, zusammen mit diinnen
Kronenwandstérken, mehr Zahnsubstanz am
Kronenstumpf erhalten (Abb. 1). Literatur-
belegt ist inzwischen, dass im Zusammen-
spiel von Zr0,, substanzschonenden Kronen-
kappen und diinnen Verblendungen die Pra-
parationstiefe, die vergleichsweise fiir VMK-
Kronen erforderlich ist, unterschritten wer-
den kann.

Neue, wirtschaftlich interessante Verfahren
wie die Uberpresstechnik erméglichen in-
zwischen, eine vorgeformte Verblendung
aus Fluorapatitsinterglaskeramik aufzupres-
sen (Abb. 2) oder subtraktiv ausgefrast auf
das Gerlist aufzusintern. Verblendfrakturen,
sogenannte Chippings, lassen sich vermei-
den, wenn die Kronengeriiste hockerunter-
stiitzend geformt und somit Zugkrafte in der
Verblendung unterbunden werden.

Ob Zr0,-Keramik in néchster Zeit auch das
Potenzial fiir einen routinemaBigen Einsatz
hat, um den heute noch giiltigen , Goldstan-
dard” abzuldsen, hangt von einer Reihe von
Faktoren ab. Im Vergleich zu metallbasierten
Rekonstruktionen sind hier vor allem die
Herstellkosten, die Anforderungen an Indi-
kation, Praparation und Befestigung und die
Langlebigkeit der Restauration zu nennen.
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund steigen-
der Edelmetallpreise scheint die Moglichkeit
realistisch, dass in Zukunft die metallbasier-
ten Versorgungen zunehmend verdrangt
werden.
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Mehr Asthetik und
Wirtschaftlichkeit

Und die Entwicklung bleibt nicht stehen. Bei
der neuen Lithiumdisilikatkeramik (LDS, e.max
CAD, Abb. 3) stand im Fokus, die exzellente
Asthetik der Glaskeramik mit einer erhchten
Festigkeit zu kombinieren, die sie fiir hoch-
wertige Kronen und Briicken im Frontzahn-
bereich und auf Pramolaren qualifiziert. Fer-
ner sollten mit LDS Kronen und Briicken er-
maglicht werden, die sowohl geriistfrei aus-
geschliffen als auch als Gerlist zur anschlie-
Benden keramischen Verblendung gefertigt
werden sollten. Aus Sicht der optischen Qua-
litét und der Biegefestigkeit nimmt der
Werkstoff laut Janda einen Platz zwischen

Abb. 1: Diinnwandig (0,3 bis 0,5 mm)
ausgeschliffene ZrO,-Kronenkappe (Lava)
schont Zahnsubstanz Foto: Edelhoff

Abb. 2: Uberpresste Verblendung aus Fluorapatit-
Sinterglaskeramik auf Lithiumdisilikatgeriist,

Fissuren individualisiert Fato: Ivoclar Vivadent

Abb. 3: Implantatkrone aus Lithiumdisilikat,
regio 36, geriistfrei ausgeschliffen, bei der Ein-
gliederung auf das Titanabutment Foto: Wiedhahn

Feldspat- und Oxidkeramik ein; bei wach-
senden Wandstarken zeigt der Transluzenz-
gradient im Vergleich zur Glaskeramik eine
rasch zunehmende Opazitat. Die LDS-Blocks
werden im vorkristallisierten Zustand mit
einer Festigkeit von 150 MPa computerge-
stiitzt ausgeschliffen. Nach dem Schleifen
erfolgt eine 25-miniitige Sinterung bei 840
Grad Celsius, bei der Lithiumdisilikatkristalle
eine Gefiigeumwandlung auslésen, bei gleich-
zeitiger Steigerung der Festigkeit auf 360
MPa. Anders als bei anderen CAD/CAM-Ke-
ramiken ist der LDS-Korper weitgehend
schwindungsfrei; die Restauration kann un-
mittelbar auf Passung gepriift werden. Die
mit der Sinterung verbundene Verdichtung
um 0,2 Prozent ist in der jeweiligen CAD-
Software hinterlegt und wird beim Schleif-
prozess beriicksichtigt.

Mit LDS wurde auch der Ansatz verfolgt,
eine Glaskeramik mit hoher Festigkeit com-
putergestiitzt in kurzer Zeit und werkzeug-
schonend auszuschleifen. Ferner sollte eine
unkontrollierte Rissausbreitung durch eine
nadelférmige und verfilzte Kristallstruktur
verhindert beziehungsweise gestoppt wer-
den. Fiir LDS ist ein Sinterverfahren entwi-
ckelt worden, das in einer zweistufigen
Kristallisation Lithiummetasilikatkristalle
(Li;Si03) aus der Glasmatrix ausscheidet, in
einem zweiten Schritt die Metasilikatphase
auflést und Lithiumdisilikat (Li;Si;0s) kris-
tallisiert. Neben diesem nahezu schrump-
fungsfreien Prozess wird die Bruchzahigkeit
deutlich erhdht. Vor der Sinterung hat das
Metasilikatglas eine blaue Ausgangsfarbe
(Abb. 4); bei der Sinterung stellt sich ein
Farbwechsel durch farbgebende lonen ein
und erzielt exakt die zuvor ausgewahlte Zahn-
farbe (Abb. 5). LDS-Blacks gibt es als Typ LT
mit hoher Transluzenz und Typ MO fiir semi-
opake Geriiste. Die Blocks kénnen auf den
CAD/CAM-Systemen Cerec, inlab und Fverest
ausgeschliffen werden.

Oben mit oder
ohne Verblendung

Den Trend nach mehr Wirtschaftlichkeit er-
fillt LDS mit dem ,, Oben-chne”-Prinzip. Da-
mit konnen Kronen geriistfrei, das heiBt voll-
anatomisch, ausgeschliffen werden und be-
notigen keine weitere Verblendung — ein Bei-
trag zur Kostensenkung. Nach professionel-
ler Politur oder Glasur erfiillt die Restaura-
tion hohe Anspriiche.

- N

Abb. 4: CAD/CAM-ausgeschliffene Krone aus
Lithiumdisilikat mit blauer Ausgangsfarbe
Foto: Brosch

vor der Sinterung

Abb. 5: LDS-Krone nach der Sinterung mit der
endgiiltigen Zahnfarbe. Malfarben erméglichen

eine Individualisierung. Fato: Brosch

Abb. 6: Anatomisch reduzierte LDS-Geriiste fiir
Foto: Ivaclar Vivadent

Frontzahnkronen

Fiir sehr hohe Erwartungen hinsichtlich As-
thetik und Individualisierung lasst sich mit
LDS das Cut-Back-Verfahren anwenden (Abb.
6): Nach dem vollanatomischen Formschlei-
fen wird eine schmelzdicke Schicht wieder
abgetragen und eine Verblendung aufbrenn-
keramisch aufgesintert. Hierbei konnen die
Restaurationen charakterisiert und besonde-
re Wiinsche des Patienten beriicksichtigt wer-
den (Abb. 7 und 8). Als Indikationen fiir
LDS wurden vom Hersteller Veneers, Teilkro-
nen, Kronen im Front- und Seitenzahngebiet
sowie Frontzahnbriicken freigegeben. LDS-
Restaurationen konnen aufgrund ihrer Fes- B>
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P> tigkeit konventionell, also mit Glasionomer-

zement, befestigt werden (Ketac, Vivaglass).
Bei klinisch kurzen Kronen beziehungsweise
bei geringen Retentionsflachen ist eine ad-
hasive Befestigung angezeigt (Syntac, Multi-
link Automix).

Als Produktvariante stehen LDS-Blocks fiir
die Presstechnik (e.max Press, System Em-
press) zur Verfiigung. Dadurch, dass sie mas-
siv gegossen sind, verhindern sie eine Poren-
bildung bei der Verarbeitung (Abb. 9).

Reaktionssintern von
schwarz auf zahnfarben

Fiir die auf der IDS 2005 vorgestellte Zirko-
niumsilikatkeramik (ZrSi04) wurden nun kli-
nische Daten fiir Seitenzahnkronen durch
die Universitdten Freiburg und Hamburg vor-
gestellt. Der Werkstoff, der nach Formgebung
beim Sintern im Ergebnis schwindungsfrei
bleibt, besteht aus Zirkoniumdisilicid (nicht
zu verwechseln mit Zirkonoxid), das bei ei-
ner Oxidationsreaktion von ZrSi; zu ZrSiO,
transformiert wird. Hierbei wird zunéchst
ein Bindemittel bei 600 Grad Celsius voll-

Abb. 7: Auftrag der Verblendung
Foto: Ivoclar Vivadent

Abb. 8: Geriistfreie LDS-Krone, im Cutback-
Verfahren um Schmelzdicke zuriickgeschliffen,
manuell verblendet und individualisiert

Foto: Seeger

standig verbrannt beziehungsweise zu SiO;
umgesetzt — die Masse nimmt geringfiigig
ab. Uberlagert wird die Massenabnahme
durch die bei 450 Grad Celsius beginnende
Oxidationsreaktion des ZrSi;. Jenseits von
600 Grad Celsius beginnt eine starke Mas-
senzunahme und Volumenausdehnung. Ab
1.100 Grad Celsius bildet sich ZrSiO4 und
der Sinterprozess setzt ein. Bei etwa 1.300
Grad Celsius ist die Oxidation abgeschlos-
sen; bei weiterer Temperaturerhohung und
Haltezeit wird der Korper zu einer dichten,
weiBen Keramik mit den urspriinglichen Di-
mensionen des Ausgangsmodells gesintert.

Da die Sinterung eine schwindungsfreie, voll-
anatomische Krone produziert, kann die Auf-
passung am Modell unmittelbar nach dem
Ausschleifen erfolgen. Die Zusammensetzung
der Blanks ermoglicht eine kurze Schleifzeit.
Damit verbindet das Zirkoniumsilikat die
Vorteile der WeiBbearbeitung und der Hart-
bearbeitung in einem Werkstoff. Die Kronen
werden vollanatomisch ausgeschliffen, eine
Verblendung entféllt. Die ZrSiO4-Keramik,
vom Institut fiir Materialforschung im For-
schungszentrum Karlsruhe entwickelt, kann
vom Everest-System (Kallo HPC) verarbeitet
werden (Abb. 10).

Vollanatomische HPC-Kronen
im Fiinf-Jahres-Vergleich

Die klinische Eignung von ZrSi04 (HPC) ha-
ben die Universitaten Freiburg und Hamburg
in einer gemeinsamen Fiinf-Jahres-Studie ge-
priift. 123 Patienten erhielten vollanatomi-
sche HPC-Kronen, 99 Patienten wurden mit
VMK-Goldkronen versorgt — jeweils mit Glas-
ionomerzement befestigt. Die Uberlebensra-
te nach bisher 24 Monaten Beobachtungs-
zeit betrug 89,8 Prozent fiir HPC-Kronen,
92,7 Prozent fiir VMK (nach Kaplan-Meier).
Die Misserfolgsrate auf Jahreshasis betrug
4,9 Prozent (HPC) und 5,2 Prozent (VMK).
Sie entstand durch Vitalitatsverlust, Sekun-
dérkaries, Frakturen, Dezementierung der
Kronen. Der Ergebnis-Unterschied zwischen
beiden Gruppen ist nicht signifikant. Die Stu-
dienleiter restimierten, dass #PC fiir Kronen
im Seitenzahnbereich geeignet ist — voraus-
gesetzt, eine Okklusalwandstarke von 1,5
mm wird eingehalten.

Mit den Werkstoffen Silikat-, Lithiumdisili-
kat- und Oxidkeramik stehen laut Janda der
Zahnmedizin inzwischen geeignete Materia-

Abb. 9: LDS-Kronen, im Pressverfahren herge-

stellt, glasiert Foto: Seeger

Abb. 10: Die schwindungsfreie Zirkoniumsilikat-
keramik (HPC) wechselt beim Reaktionssintern die
Eigenfarbe von schwarz auf zahnfarben.

Die vollanatomisch gefrasten Kronen brauchen
keine Verblendung. Foto: KaVo
lien zur Verfiigung, um die vielféltigen An-
forderungen bei konservierenden Behandlun-
gen und in der Prothetik zu erfiillen. Waren
Vollkeramikkronen aus Kostensicht bisher
eher im , Premiumsegment” angesiedelt, kon-
nen sie heute unter Nutzung der verschiede-
nen Verfahren und Veredlungstechniken zur
Oberflachen- und Farbgestaltung (Polieren,
Glasieren, Malfarben, Individual-Shadings,
Cutback-Verfahren mit Verblenden, konven-
tionelle Geriistverblendung) den Wunsch
JAsthetik nach MaB" differenziert und aus
wirtschaftlicher Sicht in einem mehrstufigen
Kostenrahmen befriedigen.

Manfred Kern, Arbeitsgemeinschaft
fiir Keramik in der Zahnheilkunde e. V.
E-Mail: info@ag-keramik.de |
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